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Эстетичное и долговечное порошковое покрытие — это результат сложного
многоступенчатого процесса, каждый этап которого направлен на улучшение
декоративных и защитных свойств готовой поверхности. В этой статье мы расскажем
о порошковом грунте, который служит для антикоррозийной и механической защиты
металла.

Специально разработанный грунт для порошковой покраски делает поверхность металла более
ровной, обеспечивает прочное сцепление полимерной краски с основой и значительно
замедляет коррозию.

В составе такого порошкового грунта присутствует множество компонентов. Рассмотрим
основные:

порошки химически активных металлов. В большинстве грунтов используются цинковые
хлопья (пудра). Цинк окисляется быстрее железа и алюминия, поэтому основа не ржавеет;
связующие вещества. Эпоксидные смолы связывают и удерживают на поверхности все
компоненты, благодаря чему готовый грунтовый слой превращается в прочную
водонепроницаемую пленку.

Порошковый грунт для металла по типу защиты

Различают грунты и по типу защиты, выбираемой исходя из условий эксплуатации будущего
изделия.

Пассивная защита. Эпоксидный антикоррозийный состав создает пленку, устойчивую к
механическому и химическому воздействию, уменьшает газовыделение во время



полимеризации порошковых красок. Также грунт выравнивает мелкие дефекты поверхности,
оставшиеся после пескоструйной обработки. Сфера применения — изделия,
эксплуатирующиеся в мягких условиях (автомобильные диски, сварные конструкции внутри
помещений).

Активная защита. Эпоксидный цинковый материал создает покрытие с превосходными
антикоррозийными свойствами. Благодаря грунту при наличии проникающего повреждения
развивается только местная коррозия, так как окись цинка закрывает дефект по краям и
ограничивает дальнейшее распространение ржавчины. Область применения — все
металлические изделия и конструкции, эксплуатирующиеся в сложных условиях (уличные
настилы, лестницы, ограждения).
Перед финишной покраской нужно обязательно нанести грунтовку подходящего вида. Без
предварительной подготовки даже самые качественные порошковые краски плохо сцепляются
с поверхностью и быстро отслаиваются, а оголенный металл начинает ржаветь. Через
несколько месяцев службы, особенно при эксплуатации в агрессивно й среде, на поверхности
появляются пузыри, царапины, сколы и другие дефекты. Теряется одно из главных
преимуществ полимерных покрытий — красивый идеально ровный декор.

Правила порошкового грунтования

Перед защитной обработкой с металла нужно убрать старую краску и стойкие загрязнения:
для хорошей адгезии грунтовка должна наноситься на чистую поверхность. Оптимально
применить дробеструйный метод очистки с последующим фосфатированием и
хроматированием для удаления жира и малейших следов ржавчины.

Покрыть металл грунтом можно и вручную, но это трудоемкий и неэкономичный способ.
Электростатическое нанесение грунта на линии порошковой покраски существенно сокращает
сроки работ и снижает расход материала. Правда, такой способ — прерогатива профильных
производств.
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